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Cuvint inainte

* Introducere in sistemul SUPERPAVE [L.1)

o Programul  Strategic American de Cercerare
Rutiera -~ SHRP;

0 Implementarea rezultatelor cercetarilor SHRP in
USA si in lume si studiul de implementare in
tara noastra,

v Definirea sistemuluj general SUPERPAVE i
structura acestuia,

I Lianti bituminosi sj specificatii tehnice pentry bitumurile
Futiere

I.1. Prezentarea generala a bitumurilor ¢ca material de baza in
constructia imbracamintilor rutjere flexibile si specificatiile tehnice
aferente acestora.[L.2,]

1.2. Noua specificatie SHRP/SUPERPAVE pentru bitumurile
rutiere bazatg pe evaluarea criteriilor de performanta (Performance
Grade - PG) sj metodologii specifice Superpave, pentry testares in
laborator a bitumurilor rutjere. [L.3.]

L3, Criterii i recomandari  privind implementareq
specificatiei tehnice SUPERPAVE Prezentarea noii specificar
tehnice SUPERPAVE, pentru bitumurile ruriere. [Ldl}

2. Agregate rutiere utilizate in constructy rutiera conform
sistemuluj SUPERPAVE, :

2.1. Prezentarea generala a agregatelor rutjere Merode de
wesiare si evaluare 3 performantelor acestora.[L.3]
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2.2, Aspecte specifice privind determninarea compozitiei
granulometrice a agregatelor si proiectarea amestecului  optim,
prin combinarea diverselor sorturi de agregate. [L.6.|

3.3. Proprietati specfﬁge agregatelor rutjere aferente
sistemului Superpave, [L.7.]

3. Criterii de baza privind proiectares mixturilor asfaltice
conform conceptului SUPERPAVE

3.1. Metode clasice de proiectare a mixturilor asfaltice.
Analiza critica;[L.8,] t

3.2. Proprietati volumerrice ale mixturilor bituminoase , §i
consideraren lor Ig proiectarea ‘dozajelor.[I_.Q.]

3.3, Metode si criterij de proiectare a mixturilor bituminoase
conform sistemuluj SUPERP.‘—\VE.[L.IO.}

3.4.Tendinte actuale privind imbunatatirea performantelor
bitumurilor sj implicit a mixturi_ior;[L.ll.]

3.3, Criterii si recomandari pentru selectaren bitumurilor de
baza sia modiﬁcatoriior[L.lz.[

4. Constructia imbrucamin;jlor rutiere conform sistemului
SUPERPAVE,

4.1. Fabricarea mixturilor bituminoase, in instalatij modeme,
speciﬁce.[L.ISJ -

4.2, Transportul, punerea in opera si compactarea mixturilor
bituminose, conform sistemuluj SUPERPAVE.[L,I4.]
3. Metodele actuale  dg Proiectare Structurala

imbracamintilor flexibile vazute din perspectivg conceptuluj
SUPERPAVE, [L.15,) %

5.1, Merode actuale . de  proiectare Structurala g
imbracamintilor flexibile vazute din Perspectiva  conceptulu;
SUPERPAVE. '

5.2. Ghidul de projectare structurala AASHTO-2002, pentru
drumuri noi si pentru drumur reabilitate,

5.3. Proiectarea structurala si proiectarea mixturilor pentry
secolul xxi

Anexal: Material didactic de prezentare, care constituje
suport de curs, redactat in programul Powerpoint — cuprinzand un
numar semnificativ ( circa 400) de transparente.

Anexa 2: Terminologie aferenta sistemului Superpave

Anexa 3. Model pentru - caietul de lucry: “hands on” al
cursantuluj
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