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CAPITOUL VI - SUPRAFETFE, DE RUPERE PIRAMIDALE GENERALIZATE PENTRU
MATERIALE IZOTROPE
A. ECUATII GENERALE

B.

C.

SUPRAFATA DE RUPERE A PIRAMIDEI HEXAGONALE
1. Ecuatii spatiale in termenii parametrilor de rezistenta
2. Ecuatiile spatiale in termenii parametrilor piramidali
3. Limitari ale intervalului de variatie a constantelor
4. Curba limita de cedare pentru starea plana de tensiune

CAZURI SPECIALE CUNOSCUTE
1. Suprafata Coulomb - Mohr
2. Criteriul tensiunii maxime de lunecare a lui Tresc
3. Criteriul tensiunii normale maxime
4. Criteriul deformarii normale maxim dupa Saint - Venant
5. Hill
6. Criterii combinate
7. Cazuri limita

CAPITOUL VIII -  APLICATII PE MATERIALE REALE

A.

B

C.

MATERIALE SI TERENURI GRANULARE

BETONUL SI ROCILE ARTIFICIALE

ROCINATURALE

PARTEA ,IIT* - RELATIA DINTRE TEORIA GRIFFITH SI CRITERIILE

MACROSCOPICE DE RUPERE
CAPITOUL IX - CRITERIUL GRIFFITH PENTRU STARILE DE TENSIUNE AXIALA
CAPITOUL X - SUPRAFETE DE RUPERE INITIALE SI SUCCESIVE
A.

B.

C.

D.

EXPERIENTE PE FRACTURI CE SE PROPAGA LENT
CONCEPTUL DE CURBE SUCCESIVE DE RUPERE

GENERALIZAREA TEORIEI LUI GRIFFITH PENTRU DETERMINAREA
CURBELOR SUCCESIVE

DESPRE CRESTEREA SI PROPAGAREA FISURILOR PROPAGATE

DESPRE CRESTEREA CONTINUA A CURBEI DE RUPERE SUCCESIVE



CAPITOLUL III - CRITERIUL DE CEDARE SUCCESIVA SI ECUATIILE
CONSTITUTIVE

A. SUPRAFETELE DE CEDARE INITIALE SI SUCCESIVE

B. RELATIILE CONSTITUTIVE DUPA CEDARE
1. Teoria raportului dintre tensiunea incrementala si cea totala
2. Teoriile potentialului de curgere plastica; Convexitate

L TEORIILE DE CONSOLIDARE DEFORMATIONALE
1. Consolidarea izotropa
2. Consolidarea cinematica
3. Modelul liniar pe portiuni
4. Teorii de lunecare

CAPITOUL IV - FACTORII SUPLIMENTARI CARE INFLUENTEAZA CEDAREA
SUB STARI DE TENSIUNI MULTIAXIALE
A. EFECTELE VITEZEI DE INCARCARE
B. INFLUENTA TRADIERII CU NEUTRONI
C. EFECTELE DE IMBATRINIRE

D. EFECTE ALE TEMPERATURII

PARTEA ,II"* - RUPERE FRAGILA SUB STARI MULTIAXIALE DE TENSIUNE

CAPITOLUL V - OBSERVATII GENERALE ASUPRA RUPERII FRAGILE SUB STARI
DE TENSIUNE MULTIAXIALE

CAPITOLUL VI - CRITERIUL DE RUPERE MOHR - COULOMB
A. TEORIA RUPERII DUPA COULOMB

B. GENERALIZAREA DE CATRE MOHR A CRITERIULUI DE RUPERE A LUI
COULOMB

c. TEORIA COULOMB - MOHR
1. Criteriul Coulomb - Mohr in termenii tensiunilor principale
2. Curba de rupere pentru stari de tensiuni biaxiale
3. Suprafata de rupere pentru stari triaxiale de tensiune
4. Curba de rupere in planul deviatoric
5. Intreruperi de tensiune
6. Ipoteza unghiului de rupere



CUPRINS

PARTEA ,I" - CURGEREA METALELOR DUCTILE

CAPITOLUL I - CRITERIUL DE CURGERE INITIALA PENTRU METALELE

CAPITOUL II

A

B.

C.

DUCTILE IZOTROPICE SUB STARI MULTIAXIALE DE TENSIUNE
STARE DE CURGERE SI SUPRAFATA DE CURGERE

CRITERIUL DE CURGERE INDEPENDENT DE PRESIUNE
1. Interpretarea geometrica a tensorului deviator
2. Suprafata cilindrica de curgere
3. Implicatiile urmatoare ale izotropiei

CRITERIUL TENSIUNII MAXIME DE FORFECARE (CRITERIUL TRESCA)
1. Ecuatiile generale
2. Situatii particulare de incarcare

CRITERIUL LUI von MISES
1. Ecuatiile generale
2. Situatii particulare de incarcare
3. Conceptul de tensiune echivalenta

INTERPRETAREA FIZICA A CRITERIULUI LUI von MISES
1. Energia de deformare
2. Tensiunea de forfecare octaedrica
3. Media patratica a tensiunii principale de tensiune
4. Media patratica a forfecarilor principale
5. Media patratica a tensiunii de forfecare

TRANZITIA DE LA SUPRAFATA DE CURGERE von MISES LA
SUPRAFATA DE CURGERE TRESCA

CRITERIUL DE CURGERE DEPENDENT DE PRESIUNE
- LIMITA DE CURGERE INITIALA PENTRU MATERIALELE
ANIZOTROPE
CONSIDERATII GENERALE
TENSIUNI SI DEFORMATII GENERALIZATE

CRITERIUL DE CEDARE PATRATIC PENTRU MATERIALE ANIZOTROPE



CAPITOLUL XI - IMPLICATILE LOCULUI DE RUPERE SUCCESIVA PENTRU
INCERCAREA DE COMPRESIUNE

A. RAPORTUL: COMPRESIUNE - REZISTENTA LA RUPERE
B. EFECTELE FINALE TN INCERCAREA DE COMPRESIUNE

C. PROGNOZARI ASUPRA UNGHIULUI DE RUPERE DUPA TEORIA
COULOMB - MOHR

PARTEA ,1V* - INCHEIERE

CAPITOLUL XII - RECENZII ISTORICE
CAPITOLUL XIII - CONCLUZII SIRECOMANDARI

A. RECOMANDARI
1. Metale ductile
2. Materiale fragile si granulare

APENDIX A

Proprietati ale tensorului energiei de deviatie
Tensiuni octaedrice

Starea de forfecare pura

Energia de deformare
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