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macroscopic precum si  descrierii celor mai
frecvente minerale care intra in alcituirea rocilor.
in ultimele trei lectii studentii au posibilitatea sa
recunoascd §i sd descric rocile magmatice.
metamorfice §i sedimentare cu cea mai largi
utilizare in domeniul constructiilor.

Lucrarea de fatd completeaza ciclul de lucrari
didactice elaborate in Universitatea Tehnica de
Constructii Bucuresti pentru disciplina Geologie
Inginereascd.

Multumesc colegei noastre de catedra. doamna
Alina Rancea. care prin competenta si diruirea cu
care stie sd-si exercite profesiunca a contribuit
mult la aparitia lucrarii in conditii erafice foarte

bune.

Eugeniu Marchidanu
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CUPRINS

Caracteristici fizice

Granulozitatea

Porozitatea

Indicele porilor

Compactitatea

Umiditatea

Gradul de umiditate

Greutatea specificd a scheletului mineral
Densitatea scheletului mineral

Greutatea volumica a rocilor

Densitatea aparentd

Absorbtia de apa

Coeficientul de afénare

Gradul de indesare

Permeabilitatea

Caracteristici mecanice

Modulul de elasticitate static

Coeficientul lui Poisson

Rezistenta de rupere la forfecare

Rerzistenta la rupere prin compresiune monoaxiala
cu deformare laterald liberd

Rezistenta de rupere la intindere prin tractiune
Rezistenta la Intindere prin despicare (metoda braziliana)
Rezistenta la intindere prin incovoiere pe epruvete
de forma prismaticd

Rezistenta la uzurd prin frecare, in stare uscata.
cu aparatul Bohme

Rezistenta pietrelor naturale la soc mecanic

FORME SI DOMENII DE UTILIZARE A ROCILOR
IN CONSTRUCTII

Teren de fundare

Masiv de roci in interiorul cdruia se executd
excavatii subferane

Materiale de constructii

i

Pag.

PRINCIPALELE CARACTERISTICI FIZICE $1 MECANICE ALE
ROCILOR. DEFINITII, SIMBOLURI, UNITATI DE MASURA

9

11
11
12
13
13
13
13
13
14
14
14
14
15
15
15
16
16
17
17

18
19
19
20

21
21



2.3.1.

2.3.2.

3  MINERALE DE BAZA CARE INTRA IN COMPONENTA

Forme de utilizare a rocilor neprelucrate in prealabil.

Ramblee
Piatrd de zidarie
Anrocamente
Nisip
Balast
Forme de utilizare a rocilor prelucrate
inainte de a fi puse in operd
Argila bentonitica
Filer
Trass (Puzzolana)
Macadam
Criblura
Pavele
Moloane
Placi ornamentale
Opere de arta

ROCILOR. DESCRIERE S IDENTIFICARE
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Proprietdti fizice folosite pentru recunoasterea macroscopicd

a mineralelor
Elasticitatea
Plasticitatea
Duritatea
Habitusul
Clivajul
Spértura
Culoarea
Culoarea urmei
Dicroismul si policroismul
[rizatia (pseudocromatismul)
Luciul (stralucirea)
Transparenta
Alte proprietati
Descrierea unor minerale de baza care intri
in componenta rocilor
Elemente native

Grafitul

Diamantul
Sulfuri

Pirita
Compusi halogenati

Sarea gema

Silvina

Fluorina
Oxizi si hidroxizi

Cuartul
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4.1

Limonitul
Corindonul
Bauxita
Carbonati
Calcitul
Dolomitul
Sulfati
Anhidritul
Gipsul
Fosfati
Apatitul
Silicati
Nesosilicati
QOlivina
Distenul
Andaluzitul
Inosilicati
Piroxeni rombici
Enstatitul
Bronzitul
Hiperstenul
Piroxeni monoclinici
Augitul
Hedenbergitul
Amfiboli
Actinotul
Tremolitul
Hornblenda
Filosilicati
Talcul
Muscovitul
Biotitul
Cloritul
Caolinitul”
Montmorillonitul
Tectosilicati
Feldspati ortoclazi
Ortoza
Microclinul
Fledspati plagioclazi

DESCRIEREA PRINCIPALELOR ROCI UTILIZATE
fN DOMENIUL CONSTRUCTIILOR

Roci magmatice
Granite
Granodiorite
Diorite

Sienite
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Gabrouri 52
Peridotite 53
Riolite 33
Dacite 54
Andezite 99
Trahite 36
Bazalte 57
Dunite 58
Porfire 58
4.2, Roci metamorfice 59
Sisturi verzi 59
Serpentine 62
Marmore 63
Amfibolite 65
Gnaise 66
Cuartite 68
4.3. Roci sedimentare 69
Argile 69
Marne 76
Loessuri 77
Nisipuri 78
Pietrisuri 80
Gresii 81
Conglomerate 83
Calcare 84
Aragonite 85
Dolomite 86
Travertine &7
Gipsuri si anhidrite 87
Silicolite 88,
Tufuri vuleanice (dacitice. andezitice) 89
Scorii 90

ANEXA L. EXEMPLE DE STRUCTURI SI TEXTURI PETROGRAFICE
CARACTERISTICE ROCILOR MAGMATICE

ANEXA II. EXEMPLE DE STRUCTURI $I TEXTURI PETROGRAFICE
CARACTERISTICE ROCILOR METAMORFICE

ANEXA III. EXEMPLE DE STRUCTURI SI TEXTURI PETROGRAFICE
CARACTERISTICE ROCILOR SEDIMENTARE

ANEXA IV. SCHITA GEOLOGICA A ROMANIEI
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